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Grupa
wyrobéw*

Dokumenty normatywne
{lub udokumentowane
procedury badawcze

Nazwa wyrobu Badane charakterystyki wyrobu
lub grupy wyrobéw i metody badawecze

14

ngmloty zaopatrzenia Odporno$¢ na cieplo: 1SO 17493:2016
mundurowego: - zmiana iaréw z wylgczeniem pkt 8.2+8.4
- kombinezony pilota i kombinezony i i P
czolgisty

- kosaulo-bluzy ped kamizelkg ochronng
- kuriki pilota (z wylgczeniem kurtki
skérzanej pilota), kurtki czolgisty,
kurtki technika lotniczego
- material zasadniczy kurtki § spodni
ubrah ochronnych, laminaty specjaine
- mundury polowe i mundury éwiczebne
: im““'wpo‘""m’“’““"‘ya m“m:‘;“’“““"‘ Odpornosé na przesigkanie cieczy: PN-EN [SO 6530:2008
dzdaniny, skéry produkowane \'vedlug - wskaZnik przesigkliwosci Ip
WDTT, WTU, PWT, WT - wskaznik niezwilzalnodci Ip
- tkaniny na kombinezony pilota - wskaznik absorpeji Ia
1 kombinezony czolgisty, tkaniny
na kurtki pilota i kurtki czolgisty
- tkaniny na kosaule { koszulobluzy
- tkaniny na mundury galowe, mundury
wyjéciowe, mundury shizbowe,
spodnie wyjsciowe, bluzy olimpljki
- tkaniny na mundury polowe, mundury
éwiczebne, koszulo-bluzy polowe Palnogé: PN-EN I1SO 15025:2017-02
i éwiczebne - osigganie przez plomief krawedzi prébki
tkaniny namiotowe - czas nastgpczego spalania ptomieniowego
ubrenia ochronne - czas nastgpczego 2arzenia
m‘ n‘?“h"“‘“ loniczego - wystepowanie plongcych szczatkéw
Przedmioty zaopatrzenia ;v?ows‘am? dziury .
mundurowego funkcjonariuszy etoda pojedynczego plomienia
Polkji:
- czapki zimowe sluzbowe
- czapki letnie shizbowe
- kartki stuzbowe zimowe z podpinkg

Locieplaestm > w’em Przenikanie ciepla kontaktowego: PN-EN ISO 12127-1:2016-02

spodnic stuzbotwe letnie do péibutow |~ 6725 Progowy &
spodnie stuzbowe letnie do trzewikéw
spodnie shuzbowe zimowe

swetry sluzbowe

poigolfy

koszule shuzbowe

kosaule shzbowe letnie

koszulkl polo z kr6tkim rckawem
koszulki 2 krdtkim r¢kawem T-shirt i

-




Zakres akredytacji OiB LBPW SBL-LIT Nr 46/MON/2021, wydanie 4

Grupa
wyrobéw*

Nazwa wyrobu
lub grupy wyrobéw

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne
i/lub udokumentowane
procedury badaweze

14

- mundury éwiczebne
- kurtki éwiczebne z podpinkg
i kamizelkg
- czapki éwiczebne
Przedmioty zaopatrzenia
mundurowego funkcjonariuszy
Straty Granicznej:
- bluzy polowe
- spodnie polowe
- bluzy polowe letnic
- spodnie polowe letnie
- kurtki ubrania na zlg pogod¢
z podpinkg
- spodnie ubrania na i3 pogodg
- ubrania uniwersalne ocieplacze
Przedmioty zaopatrzenia
mundurowego funkcjonariuszy
Stutby Ochrony Pafistwa:
- bluzy polowe letnie funkcjonariusza
- bluzy polowe zimowe funkcjonariusza
- spodnie polowe letnie funkcjonariusza
- spodnie polowe zimowe
funkcjonariusza
= kurtki ubrania ochronnego
- ocieplacze pod kurtki ubrania
ochronnego
~ spodnie ubrania ochronnego
- ocieplacze pod spodnie ubrania
0

ochronneg

- koszulobluzy polowe

- bluzy kombinezonu 2-czgsciowego
w kolorach kamuflazowych zimowe

« bluzy kombinezonu 2-czgsciowego
w kolorach kamuflazowych letnie

- spodnic kombinezonu 2-cz¢éciowego
w kolorach kamuflazowych zimowe

- spodnie kombinezonu 2-cz¢éclowego
w kolorach kamuflazowych letnie

- kurtki ochronne

- spodnie ochronne

- ocieplacze kurtek ochronnych

- ocieplacze spodni ochronnych

- kombinezony z tkaniny trudnopalnej

- kombinezony pirotechnika z tkaniny
trudnopalnej

- kurtki ochronne pirotechnika

- podpinki pod kurtki ochronne
pirotechnika

- kombinezony éwiczebne 2-czgéciowe

- kurtki ochronne z membrang
paroprzepuszczalng

Wskaznik przenikania ciepla HTI

PN-EN ISO 9151:2017-02
Metoda B

Zapalnosé:
- czas zapalenia
Metoda pojedynczego plomienia

PN-EN ISO 6940:2005
PN-EN 1625:2002

Zapalnosé:

- czas rozprzestrzeniania plomienia

- wystepowanie plonacych szczatkéw
Metoda pojedynczego plomienia

PN-EN ISO 6941:2005
PN-EN 1624:2002

Zmiana wygladu

Wskaznik przenikania ciepia TF
Wspélczynnik przenoszenia
promieniowania cieplnego RHT!

PN-EN ISO 6942:2005

Uwaga:

* - grupy wyrobdw zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodnosci wyrobéw
przeznaczonych na potrzeby obronnosci i bezpieczeiistwa paiistwa.




