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Wyposazenie szpitalne

CEN/TS 14237

CEN/TS 14237:2021

Tekstylia w systemie ochrony zdrowia i opieki spotecznej

Elementy budynkéw o okreslonej
odpornosci ogniowej i palnosci
(tekstylne i nietekstylne pokrycia
podtogowe)

PN-EN 13501-1

PN-EN 13501-1:2019-02

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien

KT/P/11/IW

KT/P/11/IW wyd. E 19.05.2023

Ocena zapalnosci pokry¢ podtogowych

Sprzet ochronny (akcesoria
zapewniajgce widzialnos¢)

PN-EN 17353

PN-EN 17353:2021-01

Odziez ochronna. Sprzet o zwiekszonej widzialnosci w sytuacjach o umiarkowanym ryzyku Metody
badan i wymagania

Odziez ochronna

(materiaty przeznaczone do produkgji
odziezy ochronnej)

PN-EN ISO 13688

PN-EN 13688:2013-12
PN-EN 13688:2013-12/A1:2022:02

Odziez ochronna -- Wymagania ogdlne

PN-EN 342 PN-EN 342:2018-01 Odziez ochronna -- Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce przed zimnem
PN-EN 343 PN EN 343:2019-04 Odziez ochronna — Ochrona przed deszczem
PN-EN 469 PN-EN 469:2021-01 Odziez ochronna dla strazakéw -- Wymagania uzytkowe dotyczace odziezy ochronnej przeznaczonej do

akcji przeciwpozarowej

PN-EN 1SO 20471

PN-EN 1SO 20471:2013-7
PN-EN ISO 20471:2013-7/A1:2017-02

Odziez ostrzegawcza o intensywnej widzialnosci do uzytku profesjonalnego -- Metody badania i
wymagania

PN-EN 510 PN-EN 510:2020-04 Wymagania dla odziezy ochronnej stosowanej przy zagrozeniu wplatania sie¢ w ruchome czesci
PN-EN 1149-5 PN-EN 1149-5:2018-10 Odziez ochronna -- Wiasciwosci elektrostatyczne -- Cze$¢ 5: Wymagania materiatowe i konstrukcyjne
PN-EN 17353 PN-EN 17353:2021-01 Odue‘z.ochronna.'Sprzet o zwiekszonej widzialnosci w sytuacjach o umiarkowanym ryzyku Metody
badan i wymagania
. Odziez chronigca przed ciektymi chemikaliami -- Wymagania dotyczace odziezy zapewniajacej
PN-EN 13034 FICEN SOSSALZ010 ograniczona skuteczno$é ochrony przed ciektymi chemikaliami {Typ 6 i Typ PB(6] odziezy)
PN-EN 13911 PN-EN 13911:2017-10 Odziez ochronna dla strazakdw -- Wymagania i metody badania kominiarek dla strazakow
PN-EN 14058 PN-EN 14058:2018-02 Odziez ochronna — Wyroby odziezowe chronigce przed chtodem
PN-EN 14325 PN-EN 14325:2018-07 Odziez chronigca przed substancjami chemicznymi -- Metody badania i klasyfikacja materiatéw, szwow,

potaczen trwatych i rozdzielnych zastosowanych w odziezy chroniacej przed substancjami chemicznymi

PN-EN ISO 15384

PN-EN ISO 15384:2020

Odziez ochronna dla strazakéw — Metody badar laboratoryjnych oraz wymagania dotyczace
skutecznoéci dla odziezy ochronnej uzywanej przy pozarach w przestrzeni otwartej

PN-EN 1SO 11611

PN-EN 1SO 11611:2015-11

Odziez ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych

PN-EN ISO 11612

PN-EN 1SO 11612:2015-11

Odziez ochronna — Odziez do ochrony przed czynnikami gorgcymi i ptomieniem
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QOdziez ochronna

(materiaty przeznaczone do produkgji
odziezy ochronnej)

PN-EN 1SO 14116

PN-EN ISO 14116:2015-12

Odziez ochronna — Ochrona przed czynnikami goragcymi i ptomieniem -- Materiaty, zestawy materiatéw i
odziez o ograniczonym rozprzestrzenianiu ptomienia

PN-EN 61482-1-2

PN-EN 61482-1-2:2015-04

Prace pod napieciem -- Odziez ochronna przed zagrozeniami termicznymi spowodowanymi tukiem
elektrycznym -- Cze$¢ 1-2: Metody badar -- Metoda 2: Okreslanie klasy ochrony przed tukiem
elektrycznym materiatéw i odziezy przy zastosowaniu wymuszonego i ukierunkowanego tuku
elektrycznego (komora probiercza)

PN-EN 61482-2

PN-EN 61482-2:2020-09

Praca pod napieciem - Odziez ochronna przed zagrozeniami termicznymi spowodowanymi tukiem
elektrycznym — Cze$é¢ 2: Wymagania.

PN-EN 61340-5-1

PN-EN 61340-5-1:2017-01

Elektrycznosc statyczna -- Cze$¢ 5-1: Ochrona przyrzadéw elektronicznych przed elektrycznoscia
statyczng -- Wymagania ogdline

Odziez robocza (odziez i materiaty PN-P-84525 PN-P 84525:1998 Odziei robocza -- Ubrania robocze
przeznaczone do jej produkc;ji)
— ronie -
Sprzgt ochraniajacy dionie i ramiona PN-EN 388 PN-EN 388+A1:2019-01 Rekawice chronigce przed zagrozeniami mechanicznymi
(materiaty przeznaczone do produkcji . . g . . o
rekawic) PN-EN 407:2007 Rekawice chronigce przed zagrozeniami termicznymi (goraco/lub ogier)
PN-EN 407
PN-EN 407:2020-10 Rekawice ochronne oraz inne $rodki ochrony rak przed zagrozeniami termicznymi (gorgco i/lub ogien)
PN-EN 420 PN-EN 420+A1:2012 Rekawice ochronne - Wymagania ogélne i metody badan
PN-EN 21420 PN-EN 21420:2020-09 Rekawice ochronne - Wymagania ogélne i metody badan
PN-EN 511 PN-EN 511:2009 Rekawice chroniace przed zimnem.
PN-EN 659 PN-EN 659+A1:2010 Rekawice ochronne dla strazakow.
PN-EN 1082-1 PN-EN 1082-1:1999 Odziez cfchronna.- Re!<a\.~|c’e'| oc':f'\rony ramion t.:hroche przed przecieciami i uktuciami nozami recznymi
- Rekawice z plecionki pierscieni i ochrony ramion
PN-EN 1082-2 PN-EN 1082-2:2002 Odziez ochronna - Rekawice i ochrony ramion chronigce przed przecieciami i uktuciami nozami recznymi

- Cze$¢ 2: Rekawice i ochrony ramion wykonane z materiatéw innych niz plecionka pierscieni

PN-EN I1SO 11393-4

PN-EN 1SO 11393-4:2019-12

Odziez ochronna dla uzytkownikéw recznych pilarek taricuchowych - Czes¢ 4: Wymagania dotyczgce
skutecznosci oraz metody badan dla rekawic ochronnych

PN-EN 12477:2005

PN-EN 12477 PN-EN 12477:2005/A1:2007 Rekawice ochronne dla spawaczy
PN-EN 13594 PN-EN 13594:2015-10 Rekawice ochronne dla motocyklistow - Wymagania i metody badan
PN-EN 16350 PN-EN 16350:2014-08 Rekawice ochronne — Wiasciwosci elektrostatyczne

CF-34 (Wydanie z dnia 2023-01-02)

Str. 2/6




'
Z tukasiewicz
LIT

tel. +48 42 307 09 01
www.lit.Jukasiewicz.gov.pl

Sie¢ Badawcza LtUKASIEWICZ -
Lédzki Instytut Technologiczny

ul. M.Sklodowskiej-Curie 19/27, 90-570 todz

Dziat Certyfikacji Wyrobow
Tekstylnych i Skérzanych Textil-Cert
ul. Gdariska 118, 90-520 tédz

tel. +48 42 253 44 32

e-mail: cert@lit.lukasiewicz.gov.pl

LISTA AKREDYTOWANYCH DZIAtAN PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO (AC 017) —cz.1.

Nazwa / grupa wyrobéw

Norma / dokument normatywny

Sprzet ochraniajacy nogi i stopy

{materiaty przeznaczone do produkcji
sprzet ochraniajgcego nogi i stopy)

PN-EN 11393-2

PN-EN 11393-2:2019-12

Odziez ochronna dla uzytkownikéw recznych pilarek tafncuchowych - Cze$é 2: Wymagania dotyczace
skuteczno$ci oraz metody badari dla ochron nog

Obuwie formowane z tworzyw sztucznych - Buty z poli(chlorku winylu) z podszewka i bez podszewki do

PN-ISO 4643 PN-1SO 4643:1994 . R -
uzytku ogdlnoprzemystowego - Wymagania

PN-ISO 5423 PN-ISO 5423:1994 Ob'uw1e formowane z tworzyw sthfcznych - Buty poliuretanowe z podszewka i bez podszewki do uzytku
ogoblnoprzemystowego - Wymagania

PN-EN 12568 PN-EN 12568:2011 Ochrony stopy i nogi - Wymagania i metody badar podnoskdéw i wkiadek odpornych na przebicie

PN-EN 22568-1

PN-EN 22568-1:2019-05

Ochrony stopy i nogi - Wymagania i metody badan elementéw sktadowych obuwia - Cze$¢ 1: Metalowe
podnoski

PN-EN 22568-2

PN-EN 22568-2:2019-05

Ochrony stopy i nogi - Wymagania i metody badar elementéw sktadowych obuwia - Czes¢ 2:
Niemetalowe podnoski

PN-EN 22568-3

PN-EN 22568-3:2019-05

Ochrony stopy i nogi - Wymagania i metody badan elementdéw sktadowych obuwia - Czes¢ 3: Metalowe
wktadki odporne na przebicie

PN-EN 22568-4

PN-EN 22568-4:2019-05

Ochrony stopy i nogi - Wymagania i metody badar elementéw sktadowych obuwia - Czes¢ 4:
Niemetalowe wktadki odporne na przebicie

PN-EN 22568-4:2022-06

Ochrony stopy i nogi - Wymagania i metody badan elementéw sktadowych obuwia - Czes¢ 4:
Niemetalowe wktadki odporne na przebicie

PN-EN 13634

PN-EN 13634:2018-02

Obuwie ochronne do jazdy motocyklem - Wymagania i metody badan

PN-EN 13832-2

PN-EN 13832-2:2019-01
z wytgczeniem p. 6.2.1.2

Obuwie chronigce przed chemikaliami - Czg$¢ 2: Wymagania dotyczace obuwia odpornego na chemikalia
w warunkach laboratoryjnych

PN-EN 13832-3

PN-EN 13832-3:2019-01
2 wytgczeniem p. 6.2.1.2

Obuwie chronigce przed chemikaliami - Czes¢ 3: Wymagania dotyczace obuwia o zwiekszonej
odpornosci na chemikalia w warunkach laboratoryjnych

PN-EN 14404+A1

PN-EN 14404+A1:2010

Srodki ochrony indywidualnej - Ochraniacze kolan do pracy w pozycji kleczacej

PN-EN 15090

PN-EN 15090:2012

Obuwie dla strazakow

PN-EN 1SO 17249

PN-EN ISO 17249:2014-03
PN-EN 1SO 17249:2014-03/AC:2014-05

Obuwie bezpieczne odporne na przeciecie pita taricuchowa

PN-EN ISO 20345

PN-EN 1SO 20345:2012

Srodki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne

PN-EN ISO 20345:2022-09

Srodki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne

PN-EN I1SO 20346

PN-EN (SO 20346:2012

Srodki ochrony indywidualnej - Obuwie ochronne

PN-EN ISO 20345:2022-09

$rodki ochrony indywidualnej - Obuwie ochronne
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Sprzet ochraniajacy nogi i stopy

{materiaty przeznaczone do produkcji
sprzet ochraniajacego nogi i stopy)

PN-EN 1SO 20347

PN-EN ISO 20347:2012

$rodki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe

PN-EN I1SO 20347:2022-09

$rodki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe

PN-EN 1SO 20349-1

PN-EN 1SO 20349-1:2017-10
PN-EN 1SO 20349-1:2017-10/A1:2021-05

Srodki ochrony indywidualnej - Obuwie chronigce przed zagrozeniami wystepujacymi w hutnictwie i
spawalnictwie - Czg$¢ 1: Wymagania i metody badan dotyczace ochrony przed zagrozeniami w
hutnictwie

PN-EN IS0 20349-2

PN-EN ISO 20349-2:2017-10
PN-EN 1SO 20349-2:2017-10/A1:2021-05

Srodki ochrony indywidualnej -- Obuwie chronigce przed zagrozeniami wystepujacymi w hutnictwie i
spawalnictwie - Czes¢ 2: Wymagania i metody badan dotyczace ochrony przed zagrozeniami w
spawalnictwie i procesach pokrewnych

PN-EN 50321-1

PN-EN 50321-1:2018-05
PN-EN 50321-1:2018-05/AC:2018-10

Prace pod napieciem - Obuwie do ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym - Obuwie i kalosze
elektroizolacyjne

Skéry wyprawione zwykte i futerkowe

PN-EN 13336 PN-EN 13336:2022-12 Skéra wyprawiona - Wtasciwosci skor tapicerskich - Wytyczne do selekcjonowania skor meblowych
PN-P-22230:1 PN-P-22230:1995 Skéry wyprawione - Skéry potnikowe
PN-P-22232 PN-P-22232:1996 Skéry wyprawione - Skdry na artykuty ochronne odporne na dziatanie podwyzszonych temperatur
KT-5/13 KT-5/13 wyd. A; 19.05.2023 Skoéry naturaine na wierzchy obuwia
KT-6/13 KT-6/13 wyd. A; 19.05.2023 Skéry naturalne odziezowe i rekawiczkowe
KT-7/13 KT-7/13 wyd. A; 19.05.2023 Skoéry naturalne na podszewki obuwia

Obuwie PN-0-91015 PN-0-91015:2000 g:::;‘ie dla dzieci do lat 15 - Wymagania materiatowe i konstrukcyjne kopyt i obuwia oraz metody
PN-0-91049 PN-0-91049:1996 Materiaty obuwiowe - Spody i elementy spodowe formowane z gumy
PN-0-91050 PN-0-91050:1996 Materialy obuwiowe - Podeszwy formowane z mieszanek kauczukéw termoplastycznych
PN-0-91054 PN-0-91054:1996 Materiaty obuwiowe - Podeszwy formowane z plastyfikowanego poli{chlorku winylu) (PVC)
PN-0-91065 PN-0-91065:1995 Obuwie catotworzywowe z poli(chlorku winylu)
KT-2/13 KT-2/13 wyd. A; 19.05.2023 Obuwie ogdlnego przeznaczenia do uzytku w pracy

PN-EN 61340-5-1

PN-EN 61340-5-1:2017- 01, p.5.3.3

Elektryczno$é statyczna - Cze$¢ 5-1: Ochrona przyrzadow elektronicznych przed elektrycznoscia
statyczng - Wymagania ogdlne
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Tworzywa termoplastyczne

PN-0-91070-10

PN-0-91070-10:1996

Granulaty obuwiowe z poli(chlorku winylu) - Polwiplast - S i Polwiplast - Sd

PN-0-91070-11

PN-0-91070-11:1996

Granulaty obuwiowe z poli(chlorku winylu) - Polwiplast - SM i Polwiplast - WM

PN-0-91070-13

PN-0-91070-13:1996

Granulaty obuwiowe z poli(chlorku winylu) - Polwiplast - E i Polwiplast - Ed

PN-0-91070-14

PN-0-91070-14:1996

Granulaty cbuwiowe z poli(chlorku winylu) - Polwiplast - EM i Polwiplast - EMd

PN-0-91070-15

PN-0-91070-15:1996

Granulaty obuwiowe z poli(chlorku winylu) - Polwiplast - Sp i Polwiplast - Wp

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

PN-0-91048-2

PN-0-91048-2:1996

Plyty z gum i tworzyw sztucznych na spody obuwia - Wymagania

Wyroby przemystu tekstylnego
(ptaskie wyroby tekstylne, ptaskie
wyroby tekstylne powlekane)

PN-EN 13758-2

PN-EN 13758-2+A1:2007

Tekstylia — Wtasciwosci ochronne przed dziataniem promieniowania UV — Czes¢ 2: Klasyfikacja i
znakowanie

CEN/TS 14237 CEN/TS 14237:2021 Tekstylia w systemie ochrony zdrowia i opieki spotecznej
|

:’;/:Zr:::ep:i:; ystu tekstylnego KT/P/0S/IW KT/P/05/IW wyd. E 19.05.2023 Kryteria techniczne. Nici odziezowe. Wyznaczanie odpornosci na zapalenie
Odziez ochronna (materiaty
przeznaczone do produkcji odziezy KT/P/04/1W KT/P/04/IW wyd. D 19.05.2023 Kryteria Techniczne - Tekstylia, elementy tapicerskie, materace - Ocena trudnozapalnosci
ochronnej)
Wyroby przemystu tekstylnego
Odziez o . . PP
Meble (elementy tapicerowane, KT/8/08/IW KT/B/08/IW wyd. G 19.05.2023 Produkty wtdkiennicze - Kryteria oceny wtasciwosci higienicznych
surowce do produkcji elementéw
tapicerowanych)
Tekstylia domowe. Bielizna poscielowa KT/P/10/I1W KT/P/10/1W wyd. E 19.05.2023 Ocena zapalnosci materiatéw witdkienniczych uzytkowanych w pozycji pionowej
i stotowa
Wyroby przemystu tekstylnego KT/8/08/IW KT/P/08/IW wyd. G 19.05.2023 Kryteria techniczne. Produkty widkiennicze. Kryteria oceny wtasciwosci higienicznych
(pokrycia podtogowe)

KT/P/11/IW KT/P/11/IW wyd. E 19.05.2023 Ocena zapalnosci pokry¢ podtogowych

Odziez

PN-EN 13758-2

PN-EN 13758-2+A1:2007

Tekstylia — Wtasciwosci ochronne przed dziataniem promieniowania UV — Cze$¢ 2: Klasyfikacja i
znakowanie
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Tekstylia domowe. Bielizna poscielowa | PN-EN 13773 PN-EN 13773:2004 Wyroby wiékiennicze — Zachowanie sie podczas palenia — Zastony i firanki — System klasyfikacji

i stotowa
PN-EN 14533 PN-EN 14533:2015-04 Wyroby widkiennicze — Zachowanie sie elementéw poscieli podczas palenia — System klasyfikacji
PN-EN 71-1 PN-EN 71-1+A1:2018-08 Bezpieczeristwo zabawek — Czes¢ 1: Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne

Zabawki (zabawki i materiaty do

produkcji zabawek) PN-EN 71-2 PN-EN 71-2:2021-05 Bezpieczeristwo zabawek — Cze$¢ 2: Palnosé
PN-EN 71-3 PN-EN 71-3+A1:2021-09 Bezpieczeristwo zabawek — Cze$¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkow

19.05.2023

Certyfikacji Wyrobéw
h Sk()rzanych Textll Cert
KIERC

mgr inz. I ’m%antor
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